SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltár szekrényének tisztításáról és konzerválásáról, valamint tartószerkezetének, menzájának kivitelezéséről
A kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltár (1490–1516) a Magyar Nemzeti Galéria legnagyobb méretű műtárgya. Eredetileg mintegy hét méter magasra nyúló építményét tizennégy szobor – köztük három életnagyságú figura – és huszonnégy táblakép díszítette. A Szépművészeti Múzeum Márványcsarnokában felállított, hatalmas szárnyasoltár a második világháború idején súlyosan megsérült, darabjait évtizedekig raktárban őrizték, s csak a Nemzeti Galériában, ott is az utóbbi két évtizedben vett nagyobb lendületet elemeinek restaurálása. Szobrainak zömét sikerült helyreállítani, és táblaképei közül több is elkészült már. Az oltár teljes restaurálása előreláthatólag még hosszú éveket vesz igénybe.

Ezúttal a szárnyasoltár középső részének, szekrényének tisztítására és konzerválására került sort. A szekrényt régóta szerkezeti elemeire bontva őrizte a múzeum. A nagyméretű, festett-aranyozott építmény darabjainak felülete elpiszkolódott, megsötétedett, aranyfüst-borítása bemattult. Az azurittal borított és aranyozott részeket több helyen bronzporos, enyves átfestés fedte. A festékréteg sok helyen pergésnek indult; ez elsősorban a szekrény elemeinek illesztése mentén jelentkezett. A hordozó fa szuvassá vált, meggyengült. 

Fotódokumentálás után az egyes elemeken előkonzerválást hajtottunk végre, hogy a pergő felületeket visszakössük a fahordozóhoz. A ragasztóanyagot injektálva juttattuk az elvált rétegek közé. Ezzel egy időben anyagmintákat vettünk a szekrény különböző festett és arannyal borított részeiből. A színenként vett mintákat mikroszkópos vizsgálat után kiértékeltük. Ezt követően indulhatott meg a tisztítás vegyszeresen és mechanikusan, a festett, illetve aranyozott felületeknek megfelelően. Számos esetben szikével sorvasztva lehetett csak az aranyról lepattintani a makacs szennyeződéseket. A tisztítás végeztével a színek és az arany ragyogása is visszatért eredeti pompájához.
Ezután következett az egyes elemek konzerválása. Ehhez toluolban oldott Pa​ra​loid B72 műgyantából 20%-os elegyet készítettünk, s ecsetelve itattuk be a hordozó fát – napokon keresztül – a hátoldal felől, majd amikor megszáradt, a festett-ara​nyozott réteget is vékonyan áteresztettük a konzerváló anyaggal. Csupán az azurittal festett területeket hagytuk ki, mivel ezt a szemcsés szerkezetű pigmentáltságot nem szabad ezzel a műgyantával kezelni.

A pályázati pénzkeret biztosította a felhasznált anyagok, illetve a műtárgy anyagvizsgálatának költségeit. A mikroszkópos vizsgálatokhoz és a tartószerkezet kivitelezéséhez külső szakemberek munkáját vettük igénybe. A tisztítás és konzerválás munkáját a Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjteményének restaurátorai végezték, a tartószerkezet kiviteli terveit is ők készítették el. 

A pályázaton nyert pénzből elkészíttettük a vasszerkezetet (a menzát és a felmenő vasállványzatot) is, amely a szárnyasoltárt fogja hordozni, ha az építmény restaurálása befejeződik. Az állványzatot felépítettük az állandó gótikus kiállításunkban, és elhelyeztük rajta az elmúlt évek során restaurált szobrokat és a szekrényt lezáró, áttört faragványt. Jelenleg így látható az együttes a Trónterem szárnyasoltárai között.

